Reconstitutions collées fibrées : pré-étude par MicroCT
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Obijectifs

Les reconstitutions collées fibrées constiluent la version modeme des reconstitutions par matériaux insérés en phase plastique. Elles ont démontré leurs intéréts
biologiques, mécaniques et esthétiques . Pour autant, comparés aux tfechniques conventionnelles coulées, leurs atouts sont directement liés & lopérateur et &
larigueur du protocole clinique suivi. Parmi les critéres de succés identifiés, la qualite du collage intra-radiculaire est fondamentale. Les nombreuses études de la-
boratoire, comme les études par éléments finis, considérent des surfaces idéales, exemptes de débris ou de résidus du scellement endodontique préclable. De
méme, lhomogénéité du matériau foulé est considérée comme acquise, sans présence dinclusions bulleuses.

Noftre pré-étude vise & mettre en évidence la réalité clinique de ces deux points particuliers : la présence de bulles au sein ou en périphérie du matériau de re-
constitution ; la présence de résidus de ciment endodontique voire de gutta percha.

Matériels et Méthodes

Le scanner utilisé est un eXplore speCZT vision 120 de Ceneral Electric Healthcare, mis & disposition par le labora-
toire d'imagerie préclinique du CHU de Strasbourg. |l a été développé pour limagerie d'animaux de petite taille (rat,
souris) afin de réaliser des images fomodensitométriques. Les plus petites dimensions de voxels reconstits cones-
pondent & des voxels isotropes de 25um d'aréte (cubes). Cette haute résolution est compatible avec les études
dento-prothétiques. Les fichiers d'acquisition sont visualisés et traités avec le logiciel fourni par CE Healthcare ; eX-
plore MicroView. Le logiciel permet de visualiser le volume fridimensionnel ou les coupes fransversales créges au
cours de la phase de reconstruction ainsi gue nimporte quel plan du fait de la reconstruction isotrope.

Nous avons travaillé sur un échantillon de 70 dents sur lesquelles des reconstitutions collées fibrées (Rebilda Core & post, Voco GmbH, Cermany) ont été rédlisées
par des étudiants de 3eéme année (L3). Deux groupes ont &té constitués aléatoirement : l'un ayant accés & une radiogrophie de contrdle de la désobturation
(groupe AR), l'autre non (groupe SR). Toutes les dents ont été radiographiées numériguement en fin de traitement et quatre dents ont été sélectionnées aléa-
toirement (2 dans groupe AR, 2 dans le groupe SR) pour cette pré-étude en micro-CT.
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Résultats
La frés grande maijorité des 70 dents ont présentées des
inclusions bulleuses evidentes en 2D lors de I'analyse des
radiographies numériques. Ces vacuités sont de tailles dif-
férentes, et surtout de localisation variable: au centre ou & ;

la périphérie. Les chsenvations mendes su les radogrophies uméiques pou les 70 dents échantitons ont foutes moniées une présence de bulles sors Ul soil possioke de distinguer lews posiionnement spatial
Ipeérphénaue ou infeme]. Cuekques échantiions semblalent eeempts de ces ponsiés lolssont & penser que celes-ci sont cpdchaur-dépendonies.

Les quatre dents choisies aléatoirement dans les 2 groupes (2 dents dans chaque groupe) ont ensuite éte analysées en 3D grace au microCT. Ce demier a
permis de mettre en évidence les bulles de petits diameétres difficiles & visualiser en radiclogie numérique 2D.
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Conclusions
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La présence de bulles au sein ou a la périphérie du matériau de reconstitution engendre forcément des conséquences cliniques, sur le plan de la résistance et
du comportement mécanigue pour les premiéres et sur les valeurs d'adhésion pour les secondes. Ces constatafions devront étre comparées sur un plus grand
nombre d'échantillons avant détre confrontées & d'autres protocoles clinigues (iniection au boure-pate de la résine par exemple) afin d'obtenir de meilleurs ré-
suliats cliniques. Notre prée-étude n'a pas mis en évidence de résidus résiduels sur les parois canalaires des 4 denis sélectionnees. Cette observation encoura-
geante dewvra toutefois &tre confortée lors des prochaines séries par | utilisation de ciment endodontique de radio-opacité spécifigue pouvant étre plus facile-
ment distingué.
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